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Schweißungen an metallischen Werkstoffen – 
Härteprüfung an durch Laser- und Elektronenstrahl-
schweißung hergestellten Engspaltschweißungen 
(Vickers und Knoop Härteprüfung)“ (Ausgabe 
Dezember 2005)

  58 Entwurf DIN EN ISO 18594 „Widerstandspunkt-, 
Buckel- und Rollennahtschweißen – Verfahren für das 
Bestimmen des Übergangswiderstands von Aluminium- 
und Stahlwerkstoffen“ (Ausgabe November 2005)

  58 DIN EN ISO 14924 „Thermisches Spritzen – 
Nachbehandeln und Nachbearbeiten von thermisch 
gespritzten Schichten“ (Ausgabe November 2005)

105 Entwurf DIN EN ISO 18276 „Schweißzusätze – 
Fülldrahtelektroden zum Metall-Schutzgasschweißen 
mit und ohne Schutzgas von hochfesten Stählen – 
Einteilung“ (Ausgabe Januar 2006)

105 Entwurf DIN EN ISO 9455-17 „Flussmittel zum 
Weichlöten – Prüfverfahren – Teil 17: Bestimmung des 
Widerstandes der Oberflächenisolierung, Kammprüfung 
und elektrochemische Migrationsprüfung von 
Flussmittelrückständen“ (Ausgabe Februar 2006)

105 Entwurf DIN EN ISO 15614-1/A1 „Anforderung und 
Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische 
Werkstoffe – Schweißverfahrensprüfung – Teil 1: 
Lichtbogen- und Gasschweißen von Stählen und 
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Lichtbogenschweißen von Nickel und Nickel-
legierungen“ (Ausgabe Februar 2006)

105 Entwurf Richtlinie DVS 2216-1 „Ultraschallschweißen 
von Kunststoffserienteilen – Prozessbeschreibung, 
Maschinen und Geräte, Einflussgrößen, Konstruktion, 
Qualitätssicherung“ (Ausgabe Februar 2006; 
Einsprüche bis 31. Mai 2006)

105 Merkblatt DVS 3219 „Qualitätssichernde Sensorik 
während des Laserstrahlschweißens“ (Ausgabe 
November 2005)

106 DIN 65228 „Luft- und Raumfahrt – Prüfung von 
Hartlötern – Hartlöten metallischer Bauteile“ (Ausgabe 
Dezember 2005)

106 DIN EN ISO 24034 „Schweißzusätze – Massivdrähte 
und -stäbe zum Schmelzschweißen von Titan 
und Titanlegierungen – Einteilung“ (Ausgabe 
Dezember 2005)

106 DIN-Fachbericht CEN ISO/TR 15608 „Schweißen – 
Richtlinien für eine Gruppeneinteilung von metallischen 
Werkstoffen“ (Ausgabe Januar 2006)

106 DIN 8552-3 „Schweißnahtvorbereitung – Fugenformen 
an Kupfer und Kupferlegierungen – Teil 3: Gas-
schmelzschweißen und Schutzgasschweißen“ 
(Ausgabe Januar 2006)

106 DIN ISO 17657-1 „Widerstandsschweißen – Schweiß-
strommessung für das Widerstandsschweißen – Teil 1: 
Leitfaden für die Messung“ (Ausgabe Februar 2006)

152 DIN ISO 10656 „Elektrisches Widerstandsschweißen – 
Integrierte Transformatoren für Schweißzangen“ 
(Ausgabe Februar 2006)

152 DIN ISO 12166 „Widerstandsschweißeinrichtungen – 
Besondere Anforderungen an Transformatoren mit einer 
Sekundärwicklung für Vielpunktschweißungen, wie in 
der Automobilindustrie üblich“ (Ausgabe Februar 2006)

152 DIN ISO 17657-2 „Widerstandsschweißen – Schweiß-
strommessung für das Widerstandsschweißen – Teil 2: 
Schweißstrommessgeräte mit Strommessspule“ 
(Ausgabe Februar 2006)

152 DIN ISO 17657-3 „Widerstandsschweißen – Schweiß-
strommessung für das Widerstandsschweißen – Teil 3: 
Strommessspule“ (Ausgabe Februar 2006)

152 DIN ISO 17657-4 „Widerstandsschweißen – Schweiß-
strommessung für das Widerstandsschweißen – Teil 4: 
Kalibriersystem“ (Ausgabe Februar 2006)

208 Entwurf DIN EN ISO 13918 „Schweißen – Bolzen und 
Keramikringe für das Lichtbogenbolzenschweißen“ 
(Ausgabe März 2006)

208 Entwurf Richtlinie DVS 2205-1 Beiblatt 20 „Berechnung 
von Behältern und Apparaten aus Thermoplasten – 
PVDF-Medienliste“ (Ausgabe Mai 2006; Einsprüche bis 
31. August 2006)

208 Entwurf Richtlinie DVS 2207-12 „Schweißen von 
thermoplastischen Kunststoffen; Heizelementschweißen 
von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln aus PVS-U“ 
(Ausgabe Mai 2006; Einsprüche bis 31. August 2006)

208 Entwurf Richtlinie DVS 2208-1 „Schweißen von 
thermoplastischen Kunststoffen; Maschinen und Geräte 
für das Heizelementschweißen von Rohren, 
Rohrleitungen und Tafeln“ (Ausgabe Mai 2006; 
Einsprüche bis 31. August 2006)

  208 Entwurf Richtlinie DVS 2216-1 „Ultraschallschweißen 

von Kunststoffserienteilen – Prozessbeschreibung, 
Maschinen und Geräte, Einflussgrößen, Konstruktion, 
Qualitätssicherung“ (Ausgabe Februar 2006; 
Einsprüche bis 31. Mai 2006)

209 Richtlinie DVS 2205-1 Beiblatt 17 „Berechnung von 
Behältern und Apparaten aus Thermoplasten – 
Schweißfaktoren“ (Ausgabe Februar 2006)

209 DIN EN ISO 3834-1 „Qualitätsanforderungen für das 
Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen; 
Teil 1: Kriterien für die Auswahl der geeigneten Stufe 
der Qualitätsanforderungen“ (Ausgabe März 2006)

209 DIN EN ISO 3834-2 „Qualitätsanforderungen für das 
Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen; 
Teil 2: Umfassende Qualitätsanforderungen“ (Ausgabe 
März 2006)

209 DIN EN ISO 3834-3 „Qualitätsanforderungen für das 
Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen; 
Teil 3: Standard-Qualitätsanforderungen“ (Ausgabe 
März 2006)

209 DIN EN ISO 3834-4 „Qualitätsanforderungen für das 
Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen; 
Teil 4: Elementare Qualitätsanforderungen“ (Ausgabe 
März 2006)

209 DIN EN ISO 3834-5 „Qualitätsanforderungen für das 
Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen; 
Teil 5: Dokumente, deren Anforderungen erfüllt werden 
müssen, um die Übereinstimmung mit den 
Anforderungen nach ISO 3834-2, ISO 3834-3 oder 
ISO 3834-4 nachzuweisen“ (Ausgabe März 2006)

209 DIN ISO 17657-5 „Widerstandsschweißen – Schweiß-
strommessung für das Widerstandsschweißen – Teil 5: 
Verifizierung des Schweißstrommesssystems“ 
(Ausgabe Februar 2006)

210 DIN EN ISO 10042 „Schweißen – Lichtbogenschweiß-
verbindungen an Aluminium und seinen Legierungen – 
Bewertungsgruppen von Unregelmäßigkeiten“ (Ausgabe 
Februar 2006)

210 DIN EN ISO 2560 „Schweißzusätze – Umhüllte 
Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweißen von 
unlegierten Stählen und Feinkornstählen – Einteilung“ 
(Ausgabe März 2006)

210 Richtlinie DVS 2210-1 Beiblatt 3 „Industrierohrleitungen 
aus thermoplastischen Kunststoffen – Projektierung und 
Ausführung – Oberirdische Rohrsysteme – Flansch-
verbindungen: Beschreibung, Anforderungen, Montage“ 
(Ausgabe Mai 2006)

263 Entwurf Richtlinie DVS 2243 Beiblatt 1 „Bestimmung 
des Transmissionsgrades des laserstrahltransparenten 
Fügepartners beim Laserdurchstrahlschweißen von 
Thermoplasten“ (Ausgabe April 2006; Einsprüche bis 
31. Juli 2006)

263 Entwurf DIN 2303 „Schweißen und verwandte Prozesse 
– Qualitätsanforderungen an Herstell- und Instand-
setzungsbetriebe für wehrtechnisches Gerät“ (Ausgabe 
März 2006; Einsprüche bis 30. Juni 2006)

264 Entwurf DIN 32509 „Handbetätigte Absperrarmaturen 
für Schweißen, Schneiden und verwandte Prozesse – 
Bauarten, sicherheitstechnische Anforderungen, 
Prüfungen“ (Ausgabe April 2006; Einsprüche bis 31. Juli 
2006)

264 Richtlinie DVS 2205-1 Beiblatt 23 „Berechnung von 
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Behältern und Apparaten aus Thermoplasten; 
Kriechmodulkurven von PE 80 für verschiedene 
Betriebszeiten“ (Ausgabe März 2006; Einsprüche bis 
30. Juni 2006)

264 Richtlinie DVS 2205-1 Beiblatt 24 „Berechnung von 
Behältern und Apparaten aus Thermoplasten; 
Kriechmodulkurven von PE 100 für verschiedene 
Betriebszeiten“ (Ausgabe März 2006; Einsprüche bis 
30. Juni 2006)

264 Richtlinie DVS 2203-1 Beiblatt 1 „Prüfen von Schweiß-
verbindungen an Tafeln und Rohren aus thermo-
plastischen Kunststoffen; Anforderungen im Zugversuch 
(Kurzzeitzug-Schweißfaktor f

Z
)“ (Ausgabe April 2006)

264 Richtlinie DVS 2203-1 Beiblatt 2 „Prüfen von Schweiß-
verbindungen an Tafeln und Rohren aus thermo-
plastischen Kunststoffen; Anforderungen im Zeitstand-
Zugversuch (Zeitstandzug-Schweißfaktor f

S
)“ (Ausgabe 

April 2006)
264 DIN 8514 „Lötbarkeit“ (Ausgabe Mai 2006)
328 Entwurf DIN 1910-100 „Schweißen und verwandte 

Prozesse – Begriffe – Teil 100: Metallschweißprozesse 
mit Ergänzungen zu DIN EN 14610:2005“ (Ausgabe Mai 
2006; Einsprüche bis 31. August 2006)

328 Entwurf Richtlinie DVS 2208-1 „Schweißen von thermo-
plastischen Kunststoffen; Maschinen und Geräte für das 
Heizelementschweißen von Rohren, Rohrleitungsteilen 
und Tafeln“ (Ausgabe Mai 2006; Einsprüche bis 31. 
August 2006)

329 Entwurf Richtlinie DVS 2207-12 „Schweißen von 
thermoplastischen Kunststoffen; Heizelementschweißen 
von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln aus PVC-U“ 
(Ausgabe Mai 2006; Einsprüche bis 31. August 2006)

329 Entwurf Richtlinie DVS 2205-1 Beiblatt 20 „Berechnung 
von Behältern und Apparaten aus Thermoplasten – 
PVDF-Medienliste“ (Ausgabe Mai 2006; Einsprüche bis 
31. August 2006)

329 Richtlinie DVS 2218-3 „Schweißen von thermo-
plastischen Kunststoffen in der Serienfertigung; 
Rotationsreibschweißen von Formteilen und 
Halbzeugen aus Polyamiden (PA)“ (Ausgabe 
April 2006)

329 DIN EN 1011-6 „Schweißen – Empfehlungen zum 
Schweißen metallischer Werkstoffe – Teil 6: Laser-
strahlschweißen“ (Ausgabe März 2006)

329 DIN EN 1256 „Gasschweißgeräte – Festlegungen für 
Schlauchleitungen für Ausrüstungen für Schweißen, 
Schneiden und verwandte Prozesse“ (Ausgabe April 
2004)

329 Merkblatt DVS 2908 „Messen beim Punkt-, Buckel- und 
Rollennahtschweißen“ (Ausgabe April 2006)

330 Merkblatt DVS 2939 „Widerstandspunkt-, Buckel- 
und Rollennahtschweißen von Stahl-Kunststoff-Stahl-
Verbundwerkstoffen“ (Ausgabe April 2006)

330 Richtlinie DVS 2210-1 Beiblatt 3 „Industrierohrleitungen 
aus thermoplastischen Kunststoffen – Projektierung und 
Ausführung – Oberirdische Rohrsysteme – Flansch-
verbindungen: Beschreibung, Anforderung, Montage“ 
(Ausgabe Mai 2006)

378 Merkblatt DVS 2906-1 „Widerstands-Rollennaht-
schweißen; Verfahren und Grundlagen“ (Ausgabe 
Juni 2006)

426 Richtlinie DVS 2207-4 Beiblatt 1 „Schweißen von 
thermoplastischen Kunststoffen; Extrusionsschweißen 
von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln; Schweiß-
parameter“ (Ausgabe Juni 2006)

505 Entwurf DIN EN ISO 18595 „Widerstandsschweißen – 
Punktschweißen von Aluminium und Aluminium-
legierungen – Schweißeignung, Schweißen und 
Prüfungen“ (Ausgabe Mai 2006)

505 DIN EN ISO 18274 „Schweißzusätze – Massivdrähte, 
-bänder und -stäbe zum Schmelzschweißen von Nickel 
und Nickellegierungen – Einteilung“ (Ausgabe Mai 
2006)

505 Entwurf DIN 1900 „Anforderung und Qualifizierung von 
Lötverfahren für metallische Werkstoffe – Verfahrens-
prüfung für das Lichtbogenlöten von Stählen“ (Ausgabe 
Juni 2006)

505 Entwurf DIN 2559-2 „Schweißnahtvorbereitung – 
Anpassen der Innendurchmesser für Rundnähte an 
nahtlosen Rohren“ (Ausgabe Juni 2006)

506 Entwurf DIN EN 15520 „Thermisches Spritzen – 
Empfehlungen zum konstruktiven Gestalten von 
Bauteilen mit thermisch gespritzten Schichten“ 
(Ausgabe Juni 2006)

506 Entwurf DIN 1732-3 „Schweißzusätze für Aluminium 
und Aluminiumlegierungen – Teil 3: Prüfstücke, Proben, 
mechanisch-technologische Mindestwerte des reinen 
Schweißgutes“ (Ausgabe Juni 2006)

506 DIN EN 12517-1 „Zerstörungsfreie Prüfung von 
Schweißverbindungen – Teil 1: Bewertung von 
Schweißverbindungen in Stahl, Nickel, Titan und ihren 
Legierungen mit Durchstrahlung – Zulässigkeits-
grenzen“ (Ausgabe Juni 2006)

506 DIN EN 287-1 „Prüfung von Schweißern – 
Schmelzschweißen – Teil 1: Stähle“ (Ausgabe 
Juni 2006)

576 DIN EN ISO 17633 „Schweißzusätze, Fülldraht-
elektroden und Füllstäbe zum Metall-Lichtbogen-
schweißen mit und ohne Gasschutz von nichtrostenden 
und hitzebeständigen Stählen – Einteilung“ (Ausgabe 
Juni 2006)

576 DIN EN ISO 17634 „Schweißzusätze, Fülldraht-
elektroden zum Metall-Schutzgasschweißen von 
warmfesten Stählen – Einteilung“ (Ausgabe Juni 2006)

634 Entwurf DIN EN 1044 „Hartlöten – Lotzusätze“ 
(Ausgabe August 2006)

635 Entwurf DIN EN ISO 21952 „Schweißzusätze – 
Drahtelektroden, Drähte, Stäbe und Schweißgut zum 
Schutzgasschweißen von warmfesten Stählen – 
Einteilung“ (Ausgabe August 2006)

635 Entwurf DIN ISO 5182 „Schweißen – Werkstoffe für 
Widerstands-Schweißelektroden und Hilfseinrichtungen“ 
(Ausgabe September 2006)

635 Entwurf DIN EN ISO 14343 „Schweißzusätze – 
Drahtelektroden, Bandelektroden, Drähte und Stäbe 
zum Schmelzschweißen von nichtrostenden und 
hitzebeständigen Stählen – Einteilung“ (Ausgabe 
September 2006)

635 Entwurf DIN EN ISO 15012-2 „Sicherheit und Gesund-
heit beim Schweißen und verwandten Verfahren – 
Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung von 
Luftreinigungssystemen – Teil 2: Bestimmen des 
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Mindestluftvolumenstromes von Absaugeinrichtungen 
für Schweißrauch“ (Ausgabe September 2006)

635 Entwurf DIN EN ISO 15653 „Metallische Werkstoffe – 
Prüfverfahren zur Bestimmung der quasistatischen 
Bruchzähigkeit von Schweißverbindungen“ (Ausgabe 
September 2006)

636 Entwurf DIN EN ISO 16834 „Schweißzusätze – 
Drahtelektroden, Drähte, Stäbe und Schweißgut zum 
Schutzgasschweißen von hochfesten Stählen – 
Einteilung“ (Ausgabe September 2006)

636 Entwurf DIN 29878 „Luft- und Raumfahrt – Widerstands-
pressgeschweißte, metallische Bauteile – Technische 
Lieferbedingungen“ (Ausgabe September 2006)

636 DIN ISO/TS 15011-5 „Arbeits- und Gesundheitsschutz 
beim Schweißen und bei verwandten Verfahren – 
Laborverfahren zum Sammeln von Rauch und Gasen – 
Teil 5: Identifizierung von thermischen Zersetzungs-
produkten erzeugt beim Schweißen und Schneiden von 
ganz oder teilweise aus organischen Materialien 
bestehenden Produkten“ (Ausgabe Juni 2006)

693 DIN EN ISO 14323 „Widerstandspunkt- und 
Buckelschweißen – Zerstörende Prüfung von Schweiß-
verbindungen – Probenabmessungen und Durchführung 
des Schlagscherzugversuchs und des Schlagkopfzug-
versuchs“ (Ausgabe Juli 2006)

694 DIN EN ISO 5172 „Gasschweißgeräte – Brenner für 
Schweißen, Wärmen und Schneiden – Anforderungen 
und Prüfungen“ (Ausgabe August 2006)

694 DIN EN ISO 9455-17 „Flussmittel zum Weichlöten – 
Prüfverfahren – Teil 17: Bestimmung des Widerstandes 
der Oberflächenisolierung, Kammprüfung und 
elektrochemische Migrationsprüfung von Flussmittel-
rückständen“ (Ausgabe September 2006)

694 DIN EN ISO 18276 „Schweißzusätze – Fülldraht-
elektroden zum Metall-Lichtbogenschweißen mit und 
ohne Schutzgas von hochfesten Stählen – Einteilung“ 
(Ausgabe September 2006)

Oberflächengeschützte Werkstücke
282 Laserstrahlschweißen von Mehrblechverbindungen 

aus beschichteten Dünnblechen (Karpenko, M., 
Sovetchenko, P.) 

350 Widerstandsschweißen lackierter Stahlbleche 
(Dilthey, U., Ohse, P.) 

Physikalische Fragen
288 Schmelzbadinstabilitäten beim Elektronenstrahl-

schweißen von Grobblechen (Sievers, E.-R.) 
654 Analytische Betrachtungen zum Strahlschweißen von 

Feinblechen mit hohen Vorschüben (Sievers, E.-R.) 

Plasmaschneiden
    7 Plasmafeinstrahltechnik von Kjellberg Finsterwalde für 

präzise Dickblechschnitte (Springfeld, P.)
  38 Dem internationalen Publikum angepasst – 

Berichte über die Große Schweißtechnische Tagung 
2005 des DVS in Essen (Teil 2) (Jerzembeck, J., 
Queren-Lieth, W., Lehmann, M., Janssen, A.)

147 Plasmastrahl: Verblüffende Einsatzvielfalt 
(Müller, J.)

587 Wirtschaftliches Plasmaschneiden dicker Stähle

Pressstumpfschweißen
408 Schwingfestigkeitsverhalten von hochfrequenz-

geschweißten Aluminiumknetlegierungen 
(Wesling, V., Esderts, A., Schram, A., Rekersdrees, T., 
Wagener, R.) 

Prozesskombinationen
  23 Lichtbogenfügen und Umformen von Verbindungen 

aus Stahl und Aluminium (Dilthey, U., Brandenburg, A., 
Höcker, F.) 

123 Kombination des Reibschweißens und Umformens zu 
einem neuen Hybridfertigungsverfahren (Riedel, F., 
Lang, H.) 

166 Hybridschweißen für anspruchsvolle Schweißnähte an 
hochfesten Stählen

317 Lichtbogenschweißen (Queren-Lieth, W.)
460 Qualifizierung des Nd:YAG- und CO

2
-Laserstrahl-

Plasma-Hybridschweißens mit pulverförmigem 
Zusatzstoff (Stelling, K., Lammers, M., Schobbert, H., 
Böllinghaus, T.) 

526 Erstarrungsverhalten und Schweißeignung 
austenitischer Stähle beim Laserstrahl- und 
Hybridschweißen (Stelling, K., Michael, T., 
Schobbert, H.) 

681 Wissenstransfer im Dreiländereck (Teil 1) – 
Berichte über die Große Schweißtechnische Tagung 
2006 des DVS vom 20. bis. 22. September 2006 
in Aachen (Queren-Lieth, W., Kubanek, M., 
Weinreich, M.)

Pulver
225 Untersuchung der metallurgischen Grundlagen zum 

Pulver-Plasmaverbindungsschweißen dünner 
Aluminiumbleche (Wilden, J., Bergmann, J. P.) 

229 Modifikation des Elektroschlackeprozesses eröffnet 
Möglichkeiten beim Auftragschweißen (Dilthey, U., 
Woeste, K., Aretov, I.) 

460 Qualifizierung des Nd:YAG- und CO
2
-Laserstrahl-

Plasma-Hybridschweißens mit pulverförmigem 
Zusatzstoff (Stelling, K., Lammers, M., Schobbert, H., 
Böllinghaus, T.) 

620 Verschleißschutz von Bauteilen durch Auftrag-
schweißen (Orlick, H.)

Qualitätssicherung
  38 Dem internationalen Publikum angepasst – 

Berichte über die Große Schweißtechnische Tagung 
2005 des DVS in Essen (Teil 2) (Jerzembeck, J., 
Queren-Lieth, W., Lehmann, M., Janssen, A.)

138 Zertifizierungen nach EN 729 – Stand der Entwicklung 
und Ausblick (Küppers, A.)

177 Untersuchung innovativer Geräte zur Qualitätssicherung 
beim Widerstandspunktschweißen (Schreiber, S.) 

204 Überarbeitung von ISO 3834 (EN 729) (Zwätz, R.)
259 Herstellerqualifikation beim Schweißen auch in Europa 

erforderlich (Zwätz, R.)
434 Schweißzangenkontrolle mit Zangenteststand 

(Rudow, S., Reiß, K.)
667 Erkennen von Beschädigungen der Sonotrode beim 

Ultraschallschweißen durch digitale Generatoren 
(Haberstroh, E., Kostrzewa, M., Kuhlmann, K.) 
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Recht
  64 Kündigung eines Arbeitsvertrages durch die Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts (GbR) (Otto, F.)
216 Geistige Eigentumsrechte in China
270 Mitarbeitern kündigen – sich trennen ohne Wunden 

(Kuntz, B.)
583 Angebot muss Ausschreibung entsprechen (Otto, F.)

Reibschweißen
  38 Dem internationalen Publikum angepasst – 

Berichte über die Große Schweißtechnische Tagung 
2005 des DVS in Essen (Teil 2) (Jerzembeck, J., 
Queren-Lieth, W., Lehmann, M., Janssen, A.)

  68 Ultraschall- und Reibschweißen in einer Maschine 
kombiniert

  68 Rührreibschweißen erschließt neue Anwendungs-
bereiche in der Kühltechnik

123 Kombination des Reibschweißens und Umformens zu 
einem neuen Hybridfertigungsverfahren (Riedel, F., 
Lang, H.) 

433 Rührreibschweißen – Ein zukunftsweisendes Reib-
schweißverfahren (Janssen, A.)

536 Wirtschaftlicher Leichtbau durch Rührreibschweißen 
(Esderts, A., Hollunder, S., Blaschke, T.) 

Rissbildung
131 Lokale Plastifizierung zur Erhöhung der Schwingfestig-

keit von Punktschweißverbindungen an hochfesten 
Stahlfeinblechen (Xu, P.) 

594 Analyse der Versagensformen beim Halbhohl-
stanznieten (Eckstein, J., Ruther, M., Roll, K., Roos, E., 
Seidenfuß, M.) 

Rohrfertigung
  38 Dem internationalen Publikum angepasst – 

Berichte über die Große Schweißtechnische Tagung 
2005 des DVS in Essen (Teil 2) (Jerzembeck, J., 
Queren-Lieth, W., Lehmann, M., Janssen, A.)

340 Wirtschaftliches Laserstrahlschweißen in der 
Rohrfertigung

386 Flexible Herstellung anforderungsgerechter Rohrkörper

Sauerstoff
276 Besonders stabiler Lichtbogen beim Aluminium-

schweißen dank Sauerstoffdotierung
288 Schmelzbadinstabilitäten beim Elektronenstrahl-

schweißen von Grobblechen (Sievers, E.-R.) 
301 Untersuchung der Messmethoden und Überwachung 

der Ozonemissionen beim Schweißen 
(Siegmann, E.-O., Spiegel-Ciobanu, V. E.) 

Schiffbau
  93 Festigkeit gefügter Bauteile – DVS-Tagung im Juni 

2005 in Braunschweig (Hobbacher, A., Sonsino, C. M., 
Zerbst, U., Sähn, M., Franke, R., Dilger, K., 
Wohlfahrt, H., Fricke, W., Neuhoff, R.)

518 Effektiver Schweißerschutz in der Schiffsmontage
681 Wissenstransfer im Dreiländereck (Teil 1) – Berichte 

über die Große Schweißtechnische Tagung 2006 des 
DVS vom 20. bis. 22. September 2006 in Aachen 
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