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Glas
678 Laserstrahlfügen von Metall und Glas ohne Zusatz-

werkstoffe

Große Schweißtechnische Tagung des DVS
29 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Große Schweiß-

technische Tagung – Fortsetzung des Berichts über die
Vorträge der Großen Schweißtechnischen Tagung des
DVS vom 16. bis 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Kubanek, M., Weinreich, M., Metzger, M.)

51 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Roboter – Berich-
te über die Vorträge auf der Tagung „Roboter 2007“
des DVS am 17. und 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Queren-Lieth, W.)

168 Zuschrift zu Metzger, M.: Bericht über die Vorträge der
Großen Schweißtechnischen Tagung des DVS vom 16.
bis 18. September 2007 in Basel, Schweiz – Schwei-
ßen im Stahlbau im Zeitalter der Eurocodes. Schw.
Schn. 60 (2008), H. 1, S. 50. (Zwätz, R.)

538 „Die Verbindungs Spezialisten 2008“ mit großem Zu-
lauf

698 Die Verbindungs Spezialisten 2008 – Große Schweiß-
technische Tagung – Berichte über die Vorträge auf
der Großen Schweißtechnischen Tagung des DVS am
18. und 19. September 2008 in Dresden (Janssen, A.)

Gusseisen
156 Schweißen von Gusseisen – auf dem Weg zum inter-

nationalen Standard (Kleinkröger, W.)

Handwerk
177 Handwerk verstärkt weitere Zusammenarbeit mit DVS

durch neue Vertreter im Vorstandsrat des DVS (Mom-
per, A., Glücklich, F., Vahling, L.)

Hoch fester Stahl
487 Leistungsmerkmale der Schweißstruktursimulation

(Loose, T., Sakkiettibutra, J.) u

In eigener Sache
65 Am Ball bleiben lohnt sich – das DVS-Regelwerk hilft

dabei! (Sieben, D.)
177 Handwerk verstärkt weitere Zusammenarbeit mit DVS

durch neue Vertreter im Vorstandsrat des DVS (Mom-
per, A., Glücklich, F., Vahling, L.)

441 Neue Imagekampagne des DVS umwirbt zukünftige
Fachkräfte der Fügetechnik (Middeldorf, K.)

Instandsetzen
29 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Große Schweiß-

technische Tagung – Fortsetzung des Berichts über die
Vorträge der Großen Schweißtechnischen Tagung des
DVS vom 16. bis 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Kubanek, M., Weinreich, M., Metzger, M.)

698 Die Verbindungs Spezialisten 2008 – Große Schweiß-
technische Tagung – Berichte über die Vorträge auf
der Großen Schweißtechnischen Tagung des DVS am
18. und 19. September 2008 in Dresden (Janssen, A.)

Internationale Normungsorganisation (ISO)
104 Entwurf prEN ISO 9606-1:2007-05 an europäischen

Einsprüchen gescheitert – Zweite Umfrage in 2008
(Zwätz, R.)

Internationaler Verband für Schweißtechnik
(IIW)

58 IIW-Kommission X „Strukturverhalten von Schweißver-
bindungen – Versagensvermeidung“ (Siegele, D.)

59 IIW-Kommission XV „Konstruktion, Berechnung und
Fertigung von geschweißten Bauteilen“ (Kaßner, M.)

108 IIW-Kommission IV „Strahlverfahren“ (Vollertsen, F.)
445 Das Interview (Dilthey, U.)
600 IIW-Kommission IV „Hochleistungsstrahlverfahren“

(Vollertsen, F.)
602 IIW-Kommission XIII „Schwingfestigkeitsverhalten von

geschweißten Komponenten und Strukturen“ (Sonsino,
C. M.)

603 IIW-Kommission XVI „Fügen von Polymeren und Kleb-
technologie“ (Schöppner, V.)

656 IIW-Kommission V „Zerstörungsfreie Prüfung und Qua-
litätssicherung geschweißter Bauteile“ (Dobmann, G.)

657 IIW-Select-Committee „Automotive and road transport“
(Rethmeier, M.)

657 IIW-Kommission II „Lichtbogenschweißen und Zusatz-
werkstoffe“ (Kannengießer, T.)

659 IIW-Kommission X „Strukturverhalten von Schweißver-
bindungen – Versagensvermeidung“ (Siegele, D.)

709 International Authorisation Board des IIW – Gruppe A
(IAB-A) (Schulz, S.)

710 IIW-Kommission XV „Konstruktion, Berechnung und
Fertigung von geschweißten Bauteilen“ (Kaßner, M.)

712 IIW-Kommission VI „Terminologie“ (Rippegather, D.)

Interview
6 Interview (Kleinendonk, N.)

445 Das Interview (Dilthey, U.)
542 Das Interview (Soyer sen., H.)

Kaltpressschweißen
586 Umformen und Schweißen mittels elektromagneti-

schem Impuls (Appel, L.)

Keramik
331 Entwicklung einer Online-Schichtdickenmessung für

das Plasmaspritzen von Keramik auf Basis einer Wir-
belstromsensorik (Scheer, C., Reimche, W., Möhwald,
K., Bach, F.-W.) u

Kleben
29 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Große Schweiß-

technische Tagung – Fortsetzung des Berichts über die
Vorträge der Großen Schweißtechnischen Tagung des
DVS vom 16. bis 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Kubanek, M., Weinreich, M., Metzger, M.)

255 Einsatz und Optimierung von Haftklebstoffsystemen
zur Verbesserung der Prozesssicherheit und der Ver-
bindungseigenschaften beim Laserstrahlschweißen
von Überlappnähten (Reisgen, U., Dilthey, U., Wagner,
N., Dilger, K., Böhm, S., Wisner, G.) u
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404 Fixierung von lackierten Bauteilen während der Kleb-
stoffaushärtung (Hahn, O., Schmale, H. C., Düpmeier,
T.) u

408 Kleben dünnwandiger Bauteile aus textilbewehrtem Be-
ton (Reisgen, U., Schleser, M., Feldmann, M., Pak, D.,
Gessler, A.) u

603 IIW-Kommission XVI „Fügen von Polymeren und Kleb-
technologie“ (Schöppner, V.)

Konstruktion, Berechnung
12 Der Integrale Ansatz – eine Methode zur Optimierung

des Betriebsverhaltens und der Schweißbarkeit einer
Flugzeugrumpfstruktur (Herold, H., Pshennikov, A.,
Gruss, H.) u

29 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Große Schweiß-
technische Tagung – Fortsetzung des Berichts über die
Vorträge der Großen Schweißtechnischen Tagung des
DVS vom 16. bis 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Kubanek, M., Weinreich, M., Metzger, M.)

59 IIW-Kommission XV „Konstruktion, Berechnung und
Fertigung von geschweißten Bauteilen“ (Kaßner, M.)

211 Untersuchung zur Stahlträgerverformung durch Auf-
schweißen von Verbundmitteln (Grages, H., Lange, J.,
Trillmich, R.) u

310 Qualifizierung zerstörungsfreier Prüfverfahren hinsicht-
lich ihrer Eignung zur Charakterisierung laserstrahlge-
schweißter Überlappverbindungen an Stahl (Böhm, S.,
Dilger, K., Tanasie, G.) u

710 IIW-Kommission XV „Konstruktion, Berechnung und
Fertigung von geschweißten Bauteilen“ (Kaßner, M.)

Korrosion
29 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Große Schweiß-

technische Tagung – Fortsetzung des Berichts über die
Vorträge der Großen Schweißtechnischen Tagung des
DVS vom 16. bis 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Kubanek, M., Weinreich, M., Metzger, M.)

200 Entwicklung einer kostengünstigen und hoch ver-
schleißbeständigen Eisenbasislegierung zum Auftrag-
schweißen (Dilthey, U., Balashov, B., Kondapalli, S.,
Geffers, C.) u

394 Welche Vorteile bringt die Anwendung von Zwischen-
impulsen beim MSG-Impulslöten von zinkbeschichte-
ten Blechen an Kehlnähten im Überlappstoß? (Rosen-
feld, W., Cramer, H.) u

404 Fixierung von lackierten Bauteilen während der Kleb-
stoffaushärtung (Hahn, O., Schmale, H. C., Düpmeier,
T.) u

625 Entwicklung und Charakterisierung von plasma- und
hochgeschwindigkeitsflammgespritzten, endkonturna-
hen, nachbearbeitungsreduzierten Schichten aus fein-
fraktionierten Pulvern (Bach, F.-W., Möhwald, K., Bau-
se, T., Erne, M.) u

Kraftwerksbau
378 Austausch einer Frischdampfleitung im Kraftwerk Nie-

deraußem

Kranbau
380 Mobilkranfertigung fest in deutscher Hand (Hofe, D.

von)

Kunststoffkleben
603 IIW-Kommission XVI „Fügen von Polymeren und Kleb-

technologie“ (Schöppner, V.)

Kunststoffschweißen
603 IIW-Kommission XVI „Fügen von Polymeren und Kleb-

technologie“ (Schöppner, V.)

Kupfer, Kupferlegierungen
78 Entwicklung galvanisch hergestellter Hochtemperatur-

lotbeschichtungen, -drähte und -folien (Bach, F.-W.,
Holländer, U., Möhwald, K., Nicolaus, M.) u

Laserstrahlbohren
401 Nickelbasis-Standardlote mit verbesserter Korrosions-

beständigkeit für korrosiv belastete Bauteile (Wielage,
B., Hoyer, I.) u

544 Laserstrahl-Präzisionsbohren in Edelstahlfolie (Dick-
mann, K., Baumeister, M.)

Laserstrahllöten
29 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Große Schweiß-

technische Tagung – Fortsetzung des Berichts über die
Vorträge der Großen Schweißtechnischen Tagung des
DVS vom 16. bis 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Kubanek, M., Weinreich, M., Metzger, M.)

678 Laserstrahlfügen von Metall und Glas ohne Zusat-
zwerkstoffe

Laserstrahloberflächenbehandeln
187 Laserstrahl brennt Verschmutzungen weg

Laserstrahlschneiden
426 Schwarze Magie passé (Fecht, N.)
434 Erstmals Diodenlaser mit 10 kW Ausgangsleistung

präsentiert (Jäckel, R.)

Laserstrahlschweißen
5 CO2-Schneereinigung vor dem Laserstrahlschweißen

(Schulz, D.)
29 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Große Schweiß-

technische Tagung – Fortsetzung des Berichts über die
Vorträge der Großen Schweißtechnischen Tagung des
DVS vom 16. bis 18. September 2007 in Ba-
sel/Schweiz (Kubanek, M., Weinreich, M., Metzger, M.)

51 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Roboter – Berich-
te über die Vorträge auf der Tagung „Roboter 2007“
des DVS am 17. und 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Queren-Lieth, W.)

108 IIW-Kommission IV „Strahlverfahren“ (Vollertsen, F.)
143 Optimierung der Schweißparameter beim Nd:YAG-La-

serstrahl-MSG-Hybridschweißen von Aluminiumlegie-
rungen (Ji, J., Jasnau, U., Seyffarth, P.) u

151 Hydrodynamische Prozessanalyse beim Laserstrahl-
MSG-Hybridschweißverfahren – Teil 3: Prozesssimula-
tion und Vergleich mit Schweißversuchen (Dilthey, U.,
Gumenyuk, A., Olschok, S.) u

255 Einsatz und Optimierung von Haftklebstoffsystemen
zur Verbesserung der Prozesssicherheit und der Ver-
bindungseigenschaften beim Laserstrahlschweißen
von Überlappnähten (Reisgen, U., Dilthey, U., Wagner,
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N., Dilger, K., Böhm, S., Wisner, G.) u
308 „Sehende“ Remote-Laserstrahlschweißsysteme
310 Qualifizierung zerstörungsfreier Prüfverfahren hinsicht-

lich ihrer Eignung zur Charakterisierung laserstrahlge-
schweißter Überlappverbindungen an Stahl (Böhm, S.,
Dilger, K., Tanasie, G.) u

386 Heißrisse beim gepulsten Laserstrahlschweißen von
CrNi-Stählen – Heißrisstests und Vermeidung durch
vordeponierte Spritzschichten (Haferkamp, H., Engel-
brecht, L., Boese, B., Bach, F.-W., Möhwald, K., Hol-
länder, U.) u

426 Schwarze Magie passé (Fecht, N.)
434 Erstmals Diodenlaser mit 10 kW Ausgangsleistung

präsentiert (Jäckel, R.)
463 Verbesserte Nahteigenschaften beim Laserstrahl-

schweißen
487 Leistungsmerkmale der Schweißstruktursimulation

(Loose, T., Sakkiettibutra, J.) u
572 Beurteilung des Nahtvorbereitungseinflusses einer la-

serstrahlgeschweißten T-Stoß-Verbindung auf die Er-
starrungsrissempfindlichkeit anhand des LT-Tests
(Gruss, H., Herold, H., Streitenberger, M., Pshennikov,
A.) u

600 IIW-Kommission IV „Hochleistungsstrahlverfahren“
(Vollertsen, F.)

678 Laserstrahlfügen von Metall und Glas ohne Zusat-
zwerkstoffe

698 Die Verbindungs Spezialisten 2008 – Große Schweiß-
technische Tagung – Berichte über die Vorträge auf
der Großen Schweißtechnischen Tagung des DVS am
18. und 19. September 2008 in Dresden (Janssen, A.)

Löten
29 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Große Schweiß-

technische Tagung – Fortsetzung des Berichts über die
Vorträge der Großen Schweißtechnischen Tagung des
DVS vom 16. bis 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Kubanek, M., Weinreich, M., Metzger, M.)

51 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Roboter – Berich-
te über die Vorträge auf der Tagung „Roboter 2007“
des DVS am 17. und 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Queren-Lieth, W.)

78 Entwicklung galvanisch hergestellter Hochtemperatur-
lotbeschichtungen, -drähte und -folien (Bach, F.-W.,
Holländer, U., Möhwald, K., Nicolaus, M.) u

216 Induktionslöten – eine bewährte Fügetechnologie mit
innovativem Zukunftspotenzial (Peter, H.-J.)

337 Der Erfolg hat viele Väter – die Autogentechnik hat sie
auch; Teil 1: Lötrohre, Lampen und Brenngase (Aiche-
le, G.)

394 Welche Vorteile bringt die Anwendung von Zwischen-
impulsen beim MSG-Impulslöten von zinkbeschichte-
ten Blechen an Kehlnähten im Überlappstoß? (Rosen-
feld, W., Cramer, H.) u

401 Nickelbasis-Standardlote mit verbesserter Korrosions-
beständigkeit für korrosiv belastete Bauteile (Wielage,
B., Hoyer, I.) u

500 Der Erfolg hat viele Väter – die Autogentechnik hat sie
auch; Teil 2: Vom Gebläse zum Brenner (Aichele, G.)

566 Auftraggelötete Verschleißschutzsysteme für Titanle-
gierungen (Bobzin, K., Ernst, F., Schlegel, A., Kopp,
N.) u

Luft-, Raumfahrttechnik
12 Der Integrale Ansatz – eine Methode zur Optimierung

des Betriebsverhaltens und der Schweißbarkeit einer
Flugzeugrumpfstruktur (Herold, H., Pshennikov, A.,
Gruss, H.) u

29 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Große Schweiß-
technische Tagung – Fortsetzung des Berichts über die
Vorträge der Großen Schweißtechnischen Tagung des
DVS vom 16. bis 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Kubanek, M., Weinreich, M., Metzger, M.)

109 Weiterbildung und Erfahrungsaustausch für schweiß-
technisches Personal im Luft- und Raumfahrzeugbau
sowie für wehrtechnisches Gerät (Queren-Lieth, W.,
Kestin, G.)

572 Beurteilung des Nahtvorbereitungseinflusses einer la-
serstrahlgeschweißten T-Stoß-Verbindung auf die Er-
starrungsrissempfindlichkeit anhand des LT-Tests
(Gruss, H., Herold, H., Streitenberger, M., Pshennikov,
A.) u

Magnesium, Magnesiumlegierungen
29 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Große Schweiß-

technische Tagung – Fortsetzung des Berichts über die
Vorträge der Großen Schweißtechnischen Tagung des
DVS vom 16. bis 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Kubanek, M., Weinreich, M., Metzger, M.)

651 Automobilbau – Trends in der Füge- und Werkstoff-
technik (Queren-Lieth, W.)

Marktforschung
2 Konjunktur 2008: Auftriebskräfte verlagern sich (Hart-

mann, G. F.)
3 Deutsche Feuerverzinkungsindustrie erholt sich

234 Weltmarkt für Industrieroboter mit uneinheitlichen Ten-
denzen

300 Globale Produktivitätsstudie 2007: Deutschland
schlägt die USA

448 DVS-Studien zu Wertschöpfung und Arbeitsplätzen
durch Fügetechnik

464 Schweißen und Schneiden 2007 – Schweißtechnik von
Konjunkturschwäche kaum beeindruckt (Janßen-Tim-
men, R., Moos, W., Rettig, S.) u

540 VDMA Robotik und Automation: Branche erwartet Re-
kordergebnis für 2008

Mechanisch-technologische Prüfungen
572 Beurteilung des Nahtvorbereitungseinflusses einer la-

serstrahlgeschweißten T-Stoß-Verbindung auf die Erst-
arrungsrissempfindlichkeit anhand des LT-Tests
(Gruss, H., Herold, H., Streitenberger, M., Pshennikov,
A.) u
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Mechanisches Fügen
29 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Große Schweiß-

technische Tagung – Fortsetzung des Berichts über die
Vorträge der Großen Schweißtechnischen Tagung des
DVS vom 16. bis 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Kubanek, M., Weinreich, M., Metzger, M.)

134 FEM-Simulation von mechanisch gefügten Verbindun-
gen unter Crashbelastung (Hahn, O., Wißling, M.) u

186 Böllhoff liefert Stanznietsysteme für neuen Audi TT
545 Gatzsch liefert Stanznietsysteme für Automobilzuliefe-

ranten und Kabelkanalhersteller

Medizin
29 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Große Schweiß-

technische Tagung – Fortsetzung des Berichts über die
Vorträge der Großen Schweißtechnischen Tagung des
DVS vom 16. bis 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Kubanek, M., Weinreich, M., Metzger, M.)

Mikroschweißen
543 Feine Verbindungen mittels Mikroplasmaschweißen

(Kippes, W., Frauenfelder, H.)

Nickel, Nickellegierungen
29 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Große Schweiß-

technische Tagung – Fortsetzung des Berichts über die
Vorträge der Großen Schweißtechnischen Tagung des
DVS vom 16. bis 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Kubanek, M., Weinreich, M., Metzger, M.)

78 Entwicklung galvanisch hergestellter Hochtemperatur-
lotbeschichtungen, -drähte und -folien (Bach, F.-W.,
Holländer, U., Möhwald, K., Nicolaus, M.) u

88 Verbesserung der Heißrisssicherheit beim Schweißen
von Nickel-Basislegierungen durch UP-Kaltdraht-
schweißverfahren (Dilthey, U., Reisgen, U., Aretov, I.)
u

200 Entwicklung einer kostengünstigen und hoch ver-
schleißbeständigen Eisenbasislegierung zum Auftrag-
schweißen (Dilthey, U., Balashov, B., Kondapalli, S.,
Geffers, C.) u

386 Heißrisse beim gepulsten Laserstrahlschweißen von
CrNi-Stählen – Heißrisstests und Vermeidung durch
vordeponierte Spritzschichten (Haferkamp, H., Engel-
brecht, L., Boese, B., Bach, F.-W., Möhwald, K., Hol-
länder, U.) u

401 Nickelbasis-Standardlote mit verbesserter Korrosions-
beständigkeit für korrosiv belastete Bauteile (Wielage,
B., Hoyer, I.) u

492 Steigerung der Leistungsfähigkeit des Plasmastich-
lochschweißens von Baustahl durch die diskontinuierli-
che Zuführung des Plasmagasstroms (Siewert, E., Wil-
helm, G., Füssel, U., Schnick, M.) u

625 Entwicklung und Charakterisierung von plasma- und
hochgeschwindigkeitsflammgespritzten, endkonturna-
hen, nachbearbeitungsreduzierten Schichten aus fein-
fraktionierten Pulvern (Bach, F.-W., Möhwald, K., Bau-
se, T., Erne, M.) u

Nieten
545 Gatzsch liefert Stanznietsysteme für Automobilzuliefe-

ranten und Kabelkanalhersteller

Normen, Richtlinien, Vorschriften, Merkblätter
29 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Große Schweiß-

technische Tagung – Fortsetzung des Berichts über die
Vorträge der Großen Schweißtechnischen Tagung des
DVS vom 16. bis 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Kubanek, M., Weinreich, M., Metzger, M.)

104 Entwurf prEN ISO 9606-1:2007-05 an europäischen
Einsprüchen gescheitert – Zweite Umfrage in 2008
(Zwätz, R.)

156 Schweißen von Gusseisen – auf dem Weg zum inter-
nationalen Standard (Kleinkröger, W.)

166 TRGS „Schweißtechnische Arbeiten“ – Auswirkungen
und Konsequenzen für den Betrieb (Jerzembeck, J.)

168 Zuschrift zu Metzger, M.: Bericht über die Vorträge der
Großen Schweißtechnischen Tagung des DVS vom 16.
bis 18. September 2007 in Basel, Schweiz – Schwei-
ßen im Stahlbau im Zeitalter der Eurocodes. Schw.
Schn. 60 (2008), H. 1, S. 50. (Zwätz, R.)

279 Der Konstrukteur im Fokus bei neuen Normen zum
thermischen Spritzen (Dien, W.)

281 Die Zukunft elektrischer Schweißverfahren (Heinrich,
H.)

299 Mittelstandskonferenz „Erfolgsfaktor Normung“: Stärke-
re Mitwirkung der Verbände gefordert

521 13. Duisburger Schweißtage 2008 (Jacobs, G.-W.)
588 Schweißtechnische Normen – Garant für Qualität, Si-

cherheit und Erfolg (Schambach, B.)

Normenerläuterungen
61 Richtlinie DVS 2210-2 „Industrierohrleitungen aus ther-

moplastischen Kunststoffen; Projektierung, Konstruk-
tion, Errichtung; Doppelrohrsysteme“ (Ausgabe Okto-
ber 2007)

62 Merkblatt DVS 2921 „Widerstandsschweißen von lack-
isolierten Drähten“ (Ausgabe November 2007)

62 Richtlinie DVS 2210-2 „Industrierohrleitungen aus ther-
moplastischen Kunststoffen; Projektierung, Konstruk-
tion, Errichtung; Doppelrohrsysteme“ (Ausgabe Okto-
ber 2007)

120 Entwurf Richtlinie DVS 2203-1 Beiblatt 4 „Prüfen von
Schweißverbindungen an Tafeln und Rohren aus ther-
moplastischen Kunststoffen; Anforderungen an Scher-
und Schälversuche für das Heizwendel(HM)- und Heiz-
elementmuffen(HD)-Schweißen an Rohren und Form-
teilen“ (Ausgabe Januar 2008; Einsprüche bis 30. April
2008)

120 Entwurf Richtlinie DVS 2203-4 Beiblatt 3 „Prüfen von
Schweißverbindungen an Tafeln und Rohren aus ther-
moplastischen Kunststoffen – Zeitstandzugversuch;
Überprüfung des geforderten Zeitstandzug-Schweißfak-
tors und der Mindestlebensdauer von Schweißverbin-
dungen aus Polyethylen (PE 80 und PE 100)“ (Ausga-
be Januar 2008; Einsprüche bis 30. April 2008)

120 DIN EN 15085-4 „Bahnanwendungen – Schweißen von
Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen; Teil 4: Ferti-
gungsanforderungen“ (Ausgabe Januar 2008)

120 DIN EN 15085-5 „Bahnanwendungen – Schweißen von
Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen; Teil 5: Prü-
fung und Dokumentation“ (Ausgabe Januar 2008)
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120 DIN 1910-100 „Schweißen und verwandte Prozesse –
Begriffe – Teil 100: Metallschweißprozesse mit Ergän-
zungen zu DIN EN 14610:2005“ (Ausgabe Februar
2008)

171 Merkblatt DVS 2310-1 „Anleitung zur Schliffherstellung
und Beurteilung von thermisch gespritzten Schichten“
(Ausgabe September 2007)

171 Merkblatt DVS 2310-2 „Anleitung zur Schliffherstellung
und Beurteilung von thermisch gespritzten Schichten;
Gegenüberstellung von fachgerechten und fehlerhaften
Schliffpräparationen“ (Ausgabe September 2007)

171 Merkblatt DVS 2310-3 „Anleitung zur Schliffherstellung
und Beurteilung von thermisch gespritzten Schichten;
Beispiele üblicher Spritzschichten, hergestellt mit un-
terschiedlichen Spritzverfahren, dargestellt in Quer-
schliffen“ (Ausgabe September 2007)

172 Merkblatt DVS 2929-1 „Messung des Übergangswider-
standes; Grundlagen, Messmethoden und -einrichtun-
gen“ (Ausgabe Dezember 2007)

172 Merkblatt DVS/EFB 3480-1 „Prüfung von Verbindungs-
eigenschaften; Prüfung der Eigenschaften mechanisch
und kombiniert mittels Kleben gefertigter Verbindun-
gen“ (Ausgabe Dezember 2007)

228 DIN EN ISO 16433 „Widerstandsschweißen – Verfah-
ren zum Rollennahtschweißen von niedriglegierten
Stählen mit oder ohne metallischem Überzug“ (Ausga-
be September 2007)

228 DIN EN ISO 16432 „Widerstandsschweißen – Verfah-
ren zum Buckelschweißen von niedriglegierten Stählen
mit oder ohne metallischem Überzug“ (Ausgabe Sep-
tember 2007)

229 DIN EN ISO 17657-1 „Widerstandsschweißen;
Schweißstrommessung für das Widerstandsschwei-
ßen; Teil 1: Leitfaden für die Messung“ (Ausgabe Sep-
tember 2007)

229 DIN EN ISO 17657-2 „Widerstandsschweißen;
Schweißstrommessung für das Widerstandsschwei-
ßen; Teil 2: Schweißstrommessgeräte mit Strommess-
spule“ (Ausgabe September 2007)

229 DIN EN ISO 17657-3 „Widerstandsschweißen;
Schweißstrommessung für das Widerstandsschwei-
ßen; Teil 3: Strommessspule“ (Ausgabe September
2007)

229 DIN EN ISO 17657-4 „Widerstandsschweißen;
Schweißstrommessung für das Widerstandsschwei-
ßen; Teil 4: Kalibriersystem“ (Ausgabe September
2007)

229 DIN EN ISO 17657-5 „Widerstandsschweißen;
Schweißstrommessung für das Widerstandsschwei-
ßen; Teil 5: Verifizierung des Schweißstrommesssys-
tems“ (Ausgabe September 2007)

229 DIN EN ISO 10447 „Widerstandsschweißen – Schäl-,
Meißel- und Keilprüfung von Widerstandspunkt- und
Buckelschweißverbindungen“ (Ausgabe September
2007)

229 DIN EN ISO 14373 „Widerstandsschweißen – Verfah-
ren zum Punktschweißen von niedrig legierten Stählen
mit oder ohne metallischem Überzug“ (Ausgabe Sep-
tember 2007)

229 DIN 2559-2 „Schweißnahtvorbereitung; Teil 2: Anpas-
sen der Innendurchmesser für Rundnähte an nahtlosen
Rohren“ (Ausgabe September 2007)

229 DIN 2559-3 „Schweißnahtvorbereitung; Teil 3: Anpas-
sen der Innendurchmesser für Rundnähte an ge-
schweißten Rohren“ (Ausgabe September 2007)

230 DIN EN ISO 15614-7 „Anforderung und Qualifizierung
von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe –
Schweißverfahrensprüfung – Teil 7: Auftragschweißen“
(Ausgabe September 2007)

230 DIN EN ISO 5817 Berichtigung 1 „Schweißen –
Schmelzschweißverbindungen an Stahl, Nickel, Titan
und deren Legierungen (ohne Strahlschweißen) – Be-
wertungsgruppen von Unregelmäßigkeiten, Berichti-
gungen zu DIN EN ISO 5817:2006-10“ (Ausgabe Okto-
ber 2007)

230 DIN EN 15520 „Thermisches Spritzen – Empfehlungen
zum konstruktiven Gestalten von Bauteilen mit ther-
misch gespritzten Schichten“ (Ausgabe November
2007)

290 DIN EN ISO 6520-1 „Schweißen und verwandte Pro-
zesse – Einteilung von geometrischen Unregelmäßig-
keiten an metallischen Werkstoffen – Teil 1: Schmelz-
schweißen“ (Ausgabe November 2007)

290 DIN EN ISO 18595 „Widerstandsschweißen – Punkt-
schweißen von Aluminium und Aluminiumlegierungen
– Schweißeignung, Schweißen und Prüfungen“ (Aus-
gabe Dezember 2007)

291 DIN EN ISO 8501-3 „Vorbereitung von Stahloberflä-
chen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen –
Visuelle Beurteilung der Oberflächenreinheit – Teil 3:
Vorbereitungsgrade von Schweißnähten, Kanten und
anderen Flächen mit Oberflächenunregelmäßigkeiten“
(Ausgabe Oktober 2007)

291 Richtlinie DVS 2203-6 „Prüfen von Fügeverbindungen
aus polymeren Werkstoffen; Scher- und Schälversu-
che“ (Ausgabe Januar 2008)

291 Richtlinie DVS 2203-6 Beiblatt 1 „Prüfen von Fügever-
bindungen aus polymeren Werkstoffen; Torsionsscher-
und Radialschälversuch für Heizwendel- und Heizele-
mentmuffenschweißverbindungen“ (Ausgabe Januar
2008)

291 Richtlinie DVS 2203-6 Beiblatt 2 „Prüfen von Fügever-
bindungen aus polymeren Werkstoffen; Prüfen von
Klebverbindungen im Scher- und Schäl-Versuch“ (Aus-
gabe Januar 2008)

291 Richtlinie DVS 2205-1 Beiblatt 19 „Berechnung von Be-
hältern und Apparaten aus Thermoplasten; Wärmealte-
rungsgrenze bei PE“ (Ausgabe Januar 2008)

291 Richtlinie DVS 2205-1 Beiblatt 21 „Berechnung von Be-
hältern und Apparaten aus Thermoplasten; Zeitstand-
festigkeit für Rohre aus PTFE“ (Ausgabe Januar 2008)

291 Merkblatt DVS 2303-4 „Zerstörungsfreies Prüfen von
thermisch gespritzten Schichten; Zusammenstellung
der zerstörungsfreien Prüfverfahren“ (Ausgabe Januar
2008)

291 Richtlinie DVS 2205-2 „Berechnung von Behältern und
Apparaten aus Thermoplasten; Stehende runde, druck-
lose Behälter“ (Ausgabe Januar 2008)
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291 Richtlinie DVS 2205-2 Beiblatt 2 „Berechnung von Be-
hältern und Apparaten aus Thermoplasten; Stehende
runde, drucklose Behälter; Auffangvorrichtungen“ (Aus-
gabe Januar 2008)

291 Richtlinie DVS 2205-2 Beiblatt 6 „Berechnung von Be-
hältern und Apparaten aus Thermoplasten; Stehende
runde, drucklose Behälter; Schalenbauweise“ (Ausga-
be Januar 2008)

292 Richtlinie DVS 2207-14 „Schweißen von thermoplasti-
schen Kunststoffen; Heizelement-Schwenkbiege-
schweißen von Tafeln aus PP und PE“ (Ausgabe Janu-
ar 2008)

292 Merkblatt DVS 2316 „Entschichtungstechniken für ther-
misch gespritzte Schichten“ (Ausgabe Januar 2008)

292 Merkblatt DVS 2317 „Einsatz von thermisch gespritzten
Schichten im Lebensmittelkontakt; Nachweis der Unbe-
denklichkeit“ (Ausgabe Januar 2008)

292 DIN EN ISO 21952 „Schweißzusätze; Drahtelektroden,
Drähte, Stäbe und Schweißgut zum Schutzgasschwei-
ßen von warmfesten Stählen; Einteilung“ (Ausgabe
Februar 2008)

361 DIN EN 560 „Gasschweißgeräte; Schlauchanschlüsse
für Geräte und Anlagen für Schweißen, Schneiden und
verwandte Prozesse“ (Ausgabe März 2008)

361 DIN EN 1256 „Gasschweißgeräte; Festlegungen für
Schlauchleitungen für Ausrüstungen für Schweißen,
Schneiden und verwandte Prozesse“ (Ausgabe März
2008)

361 DIN EN ISO 11611 „Schutzkleidung für Schweißen,
Schneiden und verwandte  Verfahren“ (Ausgabe Janu-
ar 2008)

362 DIN 29878 „Luft- und Raumfahrt; Widerstandspressge-
schweißte, metallische Bauteile; Technische Lieferbe-
dingungen“ (Ausgabe Februar 2008)

362 Merkblatt DVS 2311 „Haftgrundvorbereitung von nicht-
metallischen Werkstoffen für thermisch gespritzte
Schichten“ (Ausgabe Februar 2008)

362 Merkblatt DVS 2604 „Öfen für das Hart- und Hochtem-
peraturlöten unter Vakuum“ (Ausgabe Februar 2008)

362 Merkblatt DVS 2607 „Prozesskontrolle beim Hochtem-
peraturlöten“ (Ausgabe Februar 2008)

362 Merkblatt DVS 0602 „Schweißen von Gusseisenwerk-
stoffen“ (Ausgabe Februar 2008)

362 Merkblatt DVS 1617 „Qualitätsanforderungen an Unter-
lieferanten für das Schweißen von Schienenfahrzeugen
und -fahrzeugteilen“ (Ausgabe Februar 2008)

436 Merkblatt DVS 2608 „Reparatur von Hochtemperatur-
lötverbindungen“ (Ausgabe Februar 2008)

525 Entwurf DIN EN ISO 18592 „Widerstandsschweißen –
Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen – Me-
thode zur Schwingfestigkeitsprüfung von Mehrpunkt-
proben“ (Ausgabe Januar 2008)

525 Entwurf DIN EN ISO 6947 „Schweißnähte – Arbeitspo-
sitionen – Definition der Winkel von Neigung und Dre-
hung“ (Ausgabe März 2008)

525 Entwurf DIN EN ISO 9539 „Werkstoffe für Geräte für
Gasschweißen, Schneiden und verwandte Prozesse“
(Ausgabe März 2008)

525 Entwurf DIN EN ISO 9606-1 „Prüfung von Schweißern
–  Schmelzschweißen – Teil 1: Stähle“ (Ausgabe April
2008)

525 Entwurf DIN 32527 „Wärmen beim Schweißen, Löten,
Schneiden und bei verwandten Verfahren – Begriffe,
Verfahren“ (Ausgabe Mai 2008)

526 Entwurf DIN EN ISO 14113 „Gasschweißgeräte –
Gummi- und Kunststoffschläuche und Schlauchleitun-
gen für Industriegase bis zu einem Druck von 450 bar
(45 MPa)“ (Ausgabe Mai 2008)

526 DIN EN ISO 15614-4 Berichtigung 1 „Anforderung und
Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische
Werkstoffe – Schweißverfahrensprüfung – Teil 4: Ferti-
gungsschweißen von Aluminiumguss“ (Ausgabe Janu-
ar 2008)

526 DIN 29878 „Luft- und Raumfahrt – Widerstandspress-
geschweißte, metallische Bauteile – Technische Liefer-
bedingungen; Text in Deutsch und Englisch“ (Ausgabe
Februar 2008)

526 DIN EN ISO 24598 „Schweißzusätze – Drahtelektro-
den, Fülldrahtelektroden und Draht-Pulver-Kombinatio-
nen für das Unterpulverschweißen von warmfesten
Stählen – Einteilung“ (Ausgabe März 2008)

606 DIN 32510 „Thermisches Trennen – Brennbohren mit
Sauerstofflanzen in mineralische Werkstoffe – Verfah-
rensgrundlagen, Temperaturen, Mindestausrüstung“
(Ausgabe Mai 2008)

606 DIN EN ISO 14175 „Schweißzusätze – Gase und
Mischgase für das Lichtbogenschweißen und verwand-
te Prozesse“ (Ausgabe Juni 2008)

662 DIN EN ISO 22829 „Widerstandsschweißen – Trans-
formatoren-Gleichrichter für Schweißzangen mit integ-
rierten Transformatoren – Transformatoren-Gleichrich-
tereinheiten mit einer Arbeitsfrequenz von 1000 Hz“
(Ausgabe Juni 2008)

662 DIN EN ISO 15614-3 „Anforderung und Qualifizierung
von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe –
Schweißverfahrensprüfung – Teil 3: Schmelzschwei-
ßen von unlegierten und niedriglegierten Gusseisen“
(Ausgabe Juni 2008)

662 DIN EN ISO 15012-2 „Sicherheit und Gesundheits-
schutz beim Schweißen und bei verwandten Verfahren
– Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung von
Luftreinigungssystemen – Teil 2: Bestimmen des Min-
destluftvolumenstroms von Absaughauben und
Flanschplatten“ (Ausgabe Juni 2008)

663 DIN EN ISO 15792-1 „Schweißzusätze – Prüfverfahren
–  Teil 1: Prüfverfahren für Prüfstücke zur Entnahme
von Schweißgutproben an Stahl, Nickel und Nickelle-
gierungen“ (Ausgabe August 2008)

663 DIN EN ISO 15792-2 „Schweißzusätze – Prüfverfahren
–  Teil 2: Vorbereitung eines Prüfstücks zur Prüfung
von Einlagen- und Lage-Gegenlage-Schweißungen an
Stahl“ (Ausgabe August 2008)

663 DIN EN ISO 15792-3 „Schweißzusätze – Prüfverfahren
–  Teil 3: Prüfung zur Einteilung der Schweißzusätze
nach ihrer Eignung für Schweißpositionen und Wurzel-
einbrand an Kehlnähten“ (Ausgabe August 2008)

663 DIN EN ISO 636 „Schweißzusätze – Stäbe, Drähte und
Schweißgut zum Wolfram-Inertgasschweißen von unle-
gierten Stählen und Feinkornstählen – Einteilung“
(Ausgabe August 2008)
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664 Richtlinie DVS 2207-11 „Schweißen von thermoplasti-
schen Kunststoffen; Heizelementschweißen von Roh-
ren, Rohrleitungsteilen und Tafeln aus PP“ (Ausgabe
August 2008)

664 Richtlinie DVS 2203-1 Beiblatt 4 „Prüfen von Schweiß-
verbindungen an Tafeln und Rohren aus thermoplasti-
schen Kunststoffen; Anforderungen an Scher- und
Schälversuche für das Heizwendel(HM)- und Heizele-
mentmuffen(HD)-Schweißen an Rohren und Formtei-
len“ (Ausgabe November 2008)

664 Merkblatt DVS 0922-1 „Industrierobotersysteme zum
Schweißen, Schneiden, Kleben und Beschichten; Be-
griffsbestimmung und Definition der Kenngrößen“
(Ausgabe Oktober 2008)

713 Entwurf Richtlinie DVS 1708 „Voraussetzungen und
Verfahren für die Erteilung der Herstellerqualifikation
zum Schweißen von Betonstahl nach DIN EN ISO
17660-1:2006-12 oder nach DIN EN ISO 17660-
2:2006-12“ (Ausgabe Dezember 2008; Einsprüche bis
31. März 2009)

713 Merkblatt DVS 0922-7 „Industrierobotersysteme zum
Schweißen, Schneiden, Kleben und Beschichten; Anla-
genkonzepte, Programmierung und Betrieb kooperie-
render Roboter und externer Achsen“ (Ausgabe Okto-
ber 2008)

714 Merkblatt DVS 0927-2 „Sensoren für das vollmechani-
sche Lichtbogenschweißen; Hinweise zum Einsatz“
(Ausgabe September 2008)

714 Merkblatt DVS 2101 „Umgang mit Sauerstoff-Kernlan-
zen“ (Ausgabe Oktober 2008)

714 Merkblatt DVS/EFB 3435-1 „Schließringbolzensyste-
me“ (Ausgabe November 2008)

714 DIN-Fachbericht ISO/TR 25901 „Schweißen und ver-
wandte Verfahren – Terminologie“ (Ausgabe November
2008)

Oberflächengeschützte Werkstücke
255 Einsatz und Optimierung von Haftklebstoffsystemen

zur Verbesserung der Prozesssicherheit und der Ver-
bindungseigenschaften beim Laserstrahlschweißen
von Überlappnähten (Reisgen, U., Dilthey, U., Wagner,
N., Dilger, K., Böhm, S., Wisner, G.) u

404 Fixierung von lackierten Bauteilen während der Kleb-
stoffaushärtung (Hahn, O., Schmale, H. C., Düpmeier,
T.) u

Orbitalschweißen
127 Automatisiertes Orbitalschweißen im Apparatebau

(Schnee, D.)

Patente
159 Frühe Jahre des Brennschneidens – auch eine Ge-

schichte von Patentstreitigkeiten und Prozessen (Ai-
chele, G.)

Physikalische Fragen
29 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Große Schweiß-

technische Tagung – Fortsetzung des Berichts über die
Vorträge der Großen Schweißtechnischen Tagung des
DVS vom 16. bis 18. September 2007 in Ba-
sel/Schweiz (Kubanek, M., Weinreich, M., Metzger, M.)

Plasmaschneiden
51 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Roboter – Berich-

te über die Vorträge auf der Tagung „Roboter 2007“
des DVS am 17. und 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Queren-Lieth, W.)

458 Gesteigerte Produktivität durch neueste Plasma-
schneidtechnologie

Poren
143 Optimierung der Schweißparameter beim Nd:YAG-La-

serstrahl-MSG-Hybridschweißen von Aluminiumlegie-
rungen (Ji, J., Jasnau, U., Seyffarth, P.) u

Prozesskombinationen
29 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Große Schweiß-

technische Tagung – Fortsetzung des Berichts über die
Vorträge der Großen Schweißtechnischen Tagung des
DVS vom 16. bis 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Kubanek, M., Weinreich, M., Metzger, M.)

51 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Roboter – Berich-
te über die Vorträge auf der Tagung „Roboter 2007“
des DVS am 17. und 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Queren-Lieth, W.)

143 Optimierung der Schweißparameter beim Nd:YAG-La-
serstrahl-MSG-Hybridschweißen von Aluminiumlegie-
rungen (Ji, J., Jasnau, U., Seyffarth, P.) u

151 Hydrodynamische Prozessanalyse beim Laserstrahl-
MSG-Hybridschweißverfahren – Teil 3: Prozesssimula-
tion und Vergleich mit Schweißversuchen (Dilthey, U.,
Gumenyuk, A., Olschok, S.) u

255 Einsatz und Optimierung von Haftklebstoffsystemen
zur Verbesserung der Prozesssicherheit und der Ver-
bindungseigenschaften beim Laserstrahlschweißen
von Überlappnähten (Reisgen, U., Dilthey, U., Wagner,
N., Dilger, K., Böhm, S., Wisner, G.) u

600 IIW-Kommission IV „Hochleistungsstrahlverfahren“
(Vollertsen, F.)

651 Automobilbau – Trends in der Füge- und Werkstoff-
technik (Queren-Lieth, W.)

698 Die Verbindungs Spezialisten 2008 – Große Schweiß-
technische Tagung – Berichte über die Vorträge auf
der Großen Schweißtechnischen Tagung des DVS am
18. und 19. September 2008 in Dresden (Janssen, A.)

Pulver
625 Entwicklung und Charakterisierung von plasma- und

hochgeschwindigkeitsflammgespritzten, endkonturna-
hen, nachbearbeitungsreduzierten Schichten aus fein-
fraktionierten Pulvern (Bach, F.-W., Möhwald, K., Bau-
se, T., Erne, M.) u

Qualitätssicherung
29 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Große Schweiß-

technische Tagung – Fortsetzung des Berichts über die
Vorträge der Großen Schweißtechnischen Tagung des
DVS vom 16. bis 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Kubanek, M., Weinreich, M., Metzger, M.)

51 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Roboter – Berich-
te über die Vorträge auf der Tagung „Roboter 2007“
des DVS am 17. und 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Queren-Lieth, W.)
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84 Qualitätssicherung durch Online-Prozessdiagnostik
(Bobzin, K., Ernst, F., Zwick, J., Richardt, K., Landes,
K., Forster, G., Zierhut, J.) u

88 Verbesserung der Heißrisssicherheit beim Schweißen
von Nickel-Basislegierungen durch UP-Kaltdraht-
schweißverfahren (Dilthey, U., Reisgen, U., Aretov, I.)
u

156 Schweißen von Gusseisen – auf dem Weg zum inter-
nationalen Standard (Kleinkröger, W.)

205 Entwicklung einer Ultraschallprüftechnik zur Qualitäts-
bewertung von Bolzenschweißverbindungen (Zwoch,
S., Reimche, W., Klotz, J., Bach, F.-W.) u

651 Automobilbau – Trends in der Füge- und Werkstoff-
technik (Queren-Lieth, W.)

656 IIW-Kommission V „Zerstörungsfreie Prüfung und Qua-
litätssicherung geschweißter Bauteile“ (Dobmann, G.)

659 IIW-Kommission X „Strukturverhalten von Schweißver-
bindungen – Versagensvermeidung“ (Siegele, D.)

684 Qualitätsbeurteilung von Bolzenschweißverbindungen
mit Hubzündung durch Prozessüberwachung (Jenicek,
A., Cramer, H.) u

Recht
240 Geltendmachung eines Zahlungsanspruchs (Otto, F.)

Reibschweißen
51 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Roboter – Berich-

te über die Vorträge auf der Tagung „Roboter 2007“
des DVS am 17. und 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Queren-Lieth, W.)

552 Übertragbarkeit der Prozessparameter auf Anlagen un-
terschiedlicher Bauart beim Herstellen von „Tailored
Blanks“ mittels Rührreibschweißen (Wilden, J., Luhn,
T., Greitmann, M. J.) u

691 Plastisches Fügen von Mischverbindungen mit speziell
konturierter Kegelgeometrie (Appel, L., Cramer, H.) u

Reinigen
5 CO2-Schneereinigung vor dem Laserstrahlschweißen

(Schulz, D.)

Richten
429 „IWOTE'08“: Gemeinsam gegen Beulen und Verzüge

(Nollmann, S., Sakkiettibutra, J.)

Rissbildung
12 Der Integrale Ansatz – eine Methode zur Optimierung

des Betriebsverhaltens und der Schweißbarkeit einer
Flugzeugrumpfstruktur (Herold, H., Pshennikov, A.,
Gruss, H.) u

29 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Große Schweiß-
technische Tagung – Fortsetzung des Berichts über die
Vorträge der Großen Schweißtechnischen Tagung des
DVS vom 16. bis 18. September 2007 in Ba-
sel/Schweiz (Kubanek, M., Weinreich, M., Metzger, M.)

58 IIW-Kommission X „Strukturverhalten von Schweißver-
bindungen – Versagensvermeidung“ (Siegele, D.)

88 Verbesserung der Heißrisssicherheit beim Schweißen
von Nickel-Basislegierungen durch UP-Kaltdraht-
schweißverfahren (Dilthey, U., Reisgen, U., Aretov, I.)
u

143 Optimierung der Schweißparameter beim Nd:YAG-La-
serstrahl-MSG-Hybridschweißen von Aluminiumlegie-
rungen (Ji, J., Jasnau, U., Seyffarth, P.) u

386 Heißrisse beim gepulsten Laserstrahlschweißen von
CrNi-Stählen – Heißrisstests und Vermeidung durch
vordeponierte Spritzschichten (Haferkamp, H., Engel-
brecht, L., Boese, B., Bach, F.-W., Möhwald, K., Hol-
länder, U.) u

572 Beurteilung des Nahtvorbereitungseinflusses einer la-
serstrahlgeschweißten T-Stoß-Verbindung auf die Er-
starrungsrissempfindlichkeit anhand des LT-Tests
(Gruss, H., Herold, H., Streitenberger, M., Pshennikov,
A.) u

Roboter
29 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Große Schweiß-

technische Tagung – Fortsetzung des Berichts über die
Vorträge der Großen Schweißtechnischen Tagung des
DVS vom 16. bis 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Kubanek, M., Weinreich, M., Metzger, M.)

51 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Roboter – Berich-
te über die Vorträge auf der Tagung „Roboter 2007“
des DVS am 17. und 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Queren-Lieth, W.)

72 Neue Roboteranwendungen durch verbesserte Online-
Sensorik (Christ, J.)

74 Kuka stellt zwei neue Schweißroboter vor
234 Weltmarkt für Industrieroboter mit uneinheitlichen Ten-

denzen
540 VDMA Robotik und Automation: Branche erwartet Re-

kordergebnis für 2008

Rohrleitungsbau
378 Austausch einer Frischdampfleitung im Kraftwerk Nie-

deraußem

Schiffbau
29 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Große Schweiß-

technische Tagung – Fortsetzung des Berichts über die
Vorträge der Großen Schweißtechnischen Tagung des
DVS vom 16. bis 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Kubanek, M., Weinreich, M., Metzger, M.)

Schutzgasschweißen
24 Anwendungsmöglichkeiten der Radarsensorik beim

Metall-Schutzgasschweißen (Kusch, M., Wallig, M.,
Bürkner, G.) u

29 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Große Schweiß-
technische Tagung – Fortsetzung des Berichts über die
Vorträge der Großen Schweißtechnischen Tagung des
DVS vom 16. bis 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Kubanek, M., Weinreich, M., Metzger, M.)

51 Die Verbindungs Spezialisten 2007 – Roboter – Berich-
te über die Vorträge auf der Tagung „Roboter 2007“
des DVS am 17. und 18. September 2007 in Basel,
Schweiz (Queren-Lieth, W.)

127 Automatisiertes Orbitalschweißen im Apparatebau
(Schnee, D.)

143 Optimierung der Schweißparameter beim Nd:YAG-La-
serstrahl-MSG-Hybridschweißen von Aluminiumlegie-
rungen (Ji, J., Jasnau, U., Seyffarth, P.) u
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151 Hydrodynamische Prozessanalyse beim Laserstrahl-
MSG-Hybridschweißverfahren – Teil 3: Prozesssimula-
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